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En bref

 Langues d'enseignement: Français, Anglais

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Etude du comportement à l'endommagement, au flambement, au choc et à la fatigue des structures composites

Objectifs

Savoir dimensionner une structure composite multicouches en prenant en compte l’endommagement, en développant des outils 

métier dédiés. Ce savoir nécessite de :

° identifier les principales causes et les processus multi-échelles d’endommagement dans les structures composites

° relier ces processus multi-échelles d’endommagement à des applications réelles afin de juger de la pertinence de les prendre 

en compte dans le calcul de structure

° connaître les critères et les multicritères de rupture capables d’identifier l’apparition d’un mode d’endommagement

° connaître les modèles d’endommagement usuels (endommagement fragile, progressif, continu)
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Heures d'enseignement

CM Cours Magistral 21h

TD Travaux Dirigés 15h

Pré-requis obligatoires

Mécanique des structures composites en élasticité, théorie des plaques minces - Module MECA855_MC

Plan du cours

1 Endommagement des structures stratifiées

Introduction - Rupture progressive des stratifiés

Analyse de défaillance des stratifiés base UD

Modes de rupture - Principes généraux.

Modes de rupture élémentaires

Techniques de contrôle non destructif

Principe de la mécanique de la rupture

Critères de rupture pour plis UD :

° Critère de Tsai-Wu

° Multicritères

° Comparaisons des multicritères

° Comparaisons dans le cadre du WWFE

Modèles de dégradation de pli UD

Modèles de rupture fragile

Modèles de rupture progressive

Mise en œuvre de ces modèles et application à des cas réels

2 Fatigue, choc et rupture des composites
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Rappels sur les notions de fatigue pour les matériaux classiques.

Introduction à la fatigue des stratifiés

Description phénoménologique de la rupture des stratifiés

Illustration par quelques exemples pratiques

3 Flambement des plaques composites

Rappels sur la théorie du flambement

Introduction au flambement des poutres composite
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)
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